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UNE 56.711 
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- TIPO DE TABLERO - 1 GROSOR 1 LIJA DO'^^ C O N  SUPERFICiE FINA 1 
I "Y.= 

rl_ 10 KgJcm2 

una, de tres o de mós capas 
o de distribución continuo 

(pplyt "13' PP'M' PP'DC' 

Tablero de prensado plano con 
gran resistencia 
( PP/X, PP/3X) 



SELLO DE CAL1 AD AlTlM -3-, PARA TABLEROS CONTRACHAPADOS 

RESISTENCIA 
AL ENCOLADO 
UME 56.705 

1 TIPO DE TABLERO 1 CLASE DE ENSAYO 1 
El porcentaje de 

Interior (1) 24 h en agua a 20' +S0 C fibras adheridas 
después de rom- 

Sem iexterior (SE) 3henaguaa67Ok2OC per lo junta por 
Ensayo fisico 

medio de la po- 
Exterior (E) 6 h en agua hirviendo 

lanqueta debe 

Exter ior resistente 12 h en vapor a 2 kgf/cm2 ser iguO' o supe- 

a l  agua hirviendo de presión o bien 72 h rior a l  40 % 
(RAW en agua hirviendo 

Ensayo bio- Ninguna probeta presenta puntos desencolados (ampollas) ni sepa- 
lógico 1 ración en los bordes ni deslizamientos de una chapa sobre la otra 


