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El tablero aglomerado, por su
constitucion fisica, tiene propieda-
des mecanicas muy distintas a la
madera. Por ello es frecuente que
al utilizar uniones en tableros
aglomerados se presenten proble-
mas de fallos mecanicos. Para evi-

zar  tecnologia  especificamente

odecuada a este material.

En los ejemplos siguicates se
ebservan algunas formas de utili-
zar la proteccion de los cantos y

tar estos fracasos es preciso utili-

JUNQUILLO VISIBLE,
APLICADO SOBRE EL CANTG.
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JUNQUILLO EMBUTIDO,

INVISIBLE, CHAPADO.
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li fijacion de otros elementos a los
tableros eglomerados.

JUNQUILLO INVISIBLE
EMBUTIDO SOBRE EL CANTC.
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PERFIL ENCOLADO

PROTECCION DE LOS CANTOS

DE PUERTAS CORREDERAS.

Lengtlieta o insercidn
de refuerzo

Funda de naylon en un'!
barrenado previo




ATENCION

Fichas
Tecnoldgicas

En las Fichas Tecnolégicas del
Boletin n° 72 se ha cambiado
las caracteristicas de una espe-
cie por otra. Por tanto a2 la Fitz-
roya cupresscides (Alerce de
Chile} que se abre en la pagina
33 le corresponden las caracte-
risticas resefiadas en las paginas
38 y 39, mientras que el Quercus
alba (Roble blanco americano)
cuya descripcion se inicia en la
pagina 37, sus caracteristicas son
las que figuran en las paginas
34 y 35.




