Productos

Madera
aserrada

de
frondosas

Clasificacién por
aspecto: Haya y roble.
EN 975-1

Esta norma establece una cla-
sificacion de estas maderas
aserradas en forma de tabla,
tablén o cachones (elementos
que se obtienen del despiece
de una troza en bull, sistema
muy empleado fuera de nues-
tras fronteras).

Incluye numerosas tablas de
clasificacion de calidades para
cada especie y segun el tipo
de elemento considerado (ta-
bla, tablon o cachones) en fun-
cion de las singularidades tipi-
cas de la madera (nudos,
fendas, deformaciones, grano,
rectitud de fibra), asi como de
otras menos habituales como
entrecasco, estado de la albu-
ra, coloraciones anormales,
pudriciones o ataques de in-
sectos, deformaciones, etc).
También se fijan unas catego-
rias dimensionales minimas
para calidad, es decir en las
calidades altas solo se admiten
determinadas dimensiones mi-
nimas.

Es una norma compleja de uti-
lizar y responde a los criterios
y/o la forma de clasificar estas
especies en Centroeuropa
(Francia y Alemania fundamen-
talmente). Su implantacion en
nuestro pais sera escasa o nula
por muy diversas razones: fal-
ta de mentalidad de clasifica-
cion, clases con las que el sec-
tor no esta habituado y dificul-
tad de manejo de la norma,
que en ocasiones considera
hasta mas de 20 parametros
para el establecimiento de las
calidades.

PRODUCTOS

Madera
para
carpinteria

Clasificacion general de
calidad
EN 942

Esta norma establece el méto-
do para determinar las carac-
teristicas y para clasificar por
aspecto la madera en los ele-
mentos de carpinteria.

El método de clasificacion es
aplicable a la madera una vez
incorporada en los elementos
completos de carpinteria o en
partes, consideradas indivi-
dualmente.

Es de aplicacion a elementos
completos como puertas, ven-
tanas, escaleras, o0 a partes, y
es independiente del material
de partida (madera maciza, la-
minada o empalmada por
union dentada, tanto en cara
como en canto)

No se refiere a los aspectos de
resistencia mecéanica y la
durabilidad y tampoco estable-
ce especificaciones de compra
de madera

S establecen cinco clases de
madera de mayor a menor ca-
lidad: J2, )10, J30, J40 y J50. El
ndmero después de la letra J
alude al tamafio maximo de
nudo (diametro) que se admite
en las caras vistas.

En una tabla se limitan para
cada una de las principales sin-
gularidades de la madera (nu-
dos, fendas, bolsas de resina,
coloraciones, presencia de mé-
dula y dafios de insectos) con-
templadas en la norma, las li-
mitaciones méaximas admisi-
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bles en las partes vistas y ocul-

tas.

En el anexo B de la norma se

recomiendan los contenidos de

humedad de los elementos por
las condiciones de exposicion

(interior y exterior) y calefac-

cion de los locales (sin cale-

faccion, con calefaccion mo-
derada o intensa)

En el anexo C figura una guia

para la prescripcion de la car-

pinteria segun los siguientes as-
pectos:

- informacién a comunicar al
fabricante: nombre de la
especie, clase de madera
J2 a J50, contenido de
humedad y acabados.

- material: aceptabilidad o
no, de perfiles laminados
con empalmes por union
dentada o sin ellos,
aceptabilidad de empal-
mes en perfiles macizos y
uniones de canto.

- Reparaciones de las
siguientes singularidades:
nudos, fendas, bolsas de
resina, entrecasco médula
vista y dafios de insectos.

- Aceptabilidad o no, de
albura con coloracion
anormal y maderas con
alta porosidad.

Finalmente en el anexo D, se
dan unos consejos para la
seleccion de las maderas
para su empleo en
elementos de carpinteria.

Boletin de Informacién Técnica

Tableros y
formaldehido

Determinacién del
contenido por el
método del frasco
UNE EN 717-3

Esta norma pertenece a una se-
rie sobre métodos de ensayo
para la determinacion de la
emision de formaldehido jun-
to con las ya conocidas EN 120
(método de emision en cama-
ra, actualmente en fase de bo-
rrador y pendiente de la finali-
zacién de un proyecto euro-
peo) y la EN 717-2 (método de
analisis de gas).

El principio se basa en la emi-
sion de formaldehido, suspen-
diendo probetas de masa co-
nocida, por encima del agua
en un recipiente cerrado man-
tenido a temperatura constan-
te.

El  agua absorbe el
formaldehido emitido por las
probetas durante un periodo de
tiempo determinado. A conti-
nuacion se analiza el conteni-
do de formaldehido en el agua
por fotometria (método de la
acetilacetona). El resultado se
expresa en mg de
formaldehido por Kg de table-
ro seco (valor del frasco).



